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摘要

存储液体药物制剂的塑料容器材料通常涵盖各个风险级别。在本应用简报中，我们将药

物混悬液作为研究化合物从包装材料迁移的模型。本研究使用了两个 Agilent 5977A 系列

的 GC/MSD系统。采用 7697A顶空进样器和配备 5977A MSD的 7890A GC系统鉴定

了脂肪酸增塑剂，并采用配备 5977A MSD 的 MMI 7890A GC 发现了邻苯二甲酸酯类增

塑剂。单离子监测 (SIM) 确证了这些增塑剂的鉴定结果。
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前言

液体药物制剂的包装材料涵盖从低到高的各个风险级别。液体药

物制剂的剂型种类多种多样，包括气雾剂、溶液、混悬剂、膏剂、

凝胶和喷雾剂等等。由于液体药物制剂与包装材料密切接触，药

品包装材料中的化合物极有可能浸出到药品中。美国食品药品

监督管理局 (FDA)已经根据液体药物制剂的给药途径以及药品

与包装材料之间发生相互作用的可能性将其分为了几个风险级别

（表 1）。吸入剂和注射液被公认为风险最大，因为这类药品在直

接给药的过程中接触了医疗器械中的多种/复杂的组分。例如，在

使用预装了药物混悬液的注射器将药物注入到血液的过程中，药

物混悬液与橡胶推杆、塑料针筒和金属针头直接接触。

关于医疗器械中可萃取物和可浸出物的测试分析，现在已有了相

关的指南和评估方法。FDA 21 CFR 211.94(a) 要求：“药品容器和

密封件的材料不得具有反应活性、含有添加剂或具有吸收性，以

避免药品的安全性、鉴别、规格、质量或纯度等性质不符合官方

要求或已建立的要求。”药品质量研究学会 (PQRI)建立了可萃取

物和浸出物的法规指导，该指导已被 FDA认可。USP<87>、

USP<88>、USP<661>、EP 3.1、EP 3.2、ISO10993 和 ICHQ6A 中

也有药品包装材料评估的相关指导。USP<1663>和 USP<1664>

分别提供了药物包装/给药系统中的相关可萃取物和可浸出物的方

法框架和评估方法。这些评估方法并未建立具体的标准或指南，

而只是针对特定给药系统的分析提供了信息并进行了讨论。

可萃取物和可浸出物的研究采用了气相色谱-质谱 (GC/MS)方法，

主要目的是检测医疗器械和密封系统中的挥发性化合物和某些半

挥发性化合物。可萃取物来源于赋予包装材料保护性和各种物理

性质的原材料、添加剂、稳定剂、助剂和分解/降解产物等。可萃

取物测试涉及将包装材料组分暴露在适当的溶剂、高温下或者暴

露较长的一段的时间，以模拟最坏情况下包装材料中可浸出物的

特性。可浸出物的研究采用了真实的药品，在正常使用条件下或

延长保存期的条件下进行。可浸出化合物通常是可萃取物的一个

子集，其由于直接与包装材料接触而变得可萃取。可浸出物也包

括由于药品与包装材料之间相互作用而生成的新的化合物。

表 1. 基于与不同给药途径的相关程度及包装材料与药品发生相互反应的趋势的风险评级

改编自行业指南；《人用药品和生物制品包装用容器密封系统指导原则》，美国卫生及公众服务部、食品药品监督管理局，

Rockville, MD, May 1999。

与给药途径相关的程度

包装材料组分与制剂相互作用的趋势

高 中等 低

最高 吸入型气雾剂和溶液
注射液和注射用混悬液

无菌粉剂
注射用粉末
吸入粉雾剂

高 眼科用溶液和混悬液
透皮软膏和贴剂
鼻用气雾剂和喷雾剂

低 外用溶液和混悬液
外用和口腔气雾剂
口服溶液和混悬液

外用粉剂
口服粉剂

口服片剂
口服硬胶囊
口服软明胶胶囊
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在本应用简报中，我们采用了两个互补的 GC/MS系统研究了一

种液体药物制剂的可浸出化合物。采用高温顶空进样和大体积液

体进样技术鉴定挥发性和半挥发性有机化合物。基于萃取物毒理

学信息、峰强度、迁移趋势和功能性聚合物添加剂选出可浸出物

以进行进一步研究。采用单离子监测 (SIM)进一步确证可浸出化

合物的鉴定。

实验部分

材料和仪器

使用两种分析方法鉴定液体药物制剂中的可浸出化合物。使用

7697A 顶空进样器和配备 5977A MSD（顶空 GC/MS）的 7890A

GC在高温下分析药物混悬液中的组分。使用 7693A自动液体进

样器和配备 5977A MSD (ALS GC/MS) 的 7890A GC 分析药物组

分的溶剂萃取物。ALS GC/MS配备了在溶剂排空模式下操作的

多模式进样口 (MMI)。本实验采用了购自一家仿制药公司的液体药

物制剂用于可萃取物和可浸出物测试。二氯甲烷 (DCM) (650463)

购自 Sigma Aldrich 公司。

顶空 GC/MS 分析

将药物混悬液以 3000 rpm离心 20 min。分别将固体和上清液

（液体）组分单独转移至 10 mL顶空样品瓶中，然后在室温下蒸

发浓缩样品。在执行顶空平衡温度（250 °C，见表 2）下的分析

之前，使用氮气吹扫两个样品瓶中的组分，并用高性能 PTFE钳

口盖密封顶空样品瓶。

表 2. 顶空 GC/MS 分析的仪器参数

顶空 Agilent 7697A

样品瓶加压气体 氦气

定量环规格 1.0 mL

样品瓶待机流速 50 mL/min

传输管线 内径 0.53 mm 的脱活熔融石英管线

顶空柱温箱温度 250 °C

顶空定量环温度 250 °C

顶空传输管线温度 270 °C

样品瓶平衡时间 25 min，振幅 2 级

GC 运行时间 64 min

样品瓶 10 mL，带 PTFE/硅橡胶隔垫

样品瓶充气模式 气流加压

样品瓶充气压力 15 psi

定量环充气模式 自定义

定量环充气速率 20 psi/min

定量环最终压力 1.5 psi

定量环平衡时间 0.05 min

载气控制模式 GC 载气控制

萃取模式 单次

萃取后排空 开

进样后吹扫 100 mL/min，吹扫 1 min

GC Agilent 7890A

进样口 分流/不分流

衬管 0.75 mm 超高惰性、直型、锥形衬管
（部件号 5190-4048）

进样口温度 280 °C

进样口流速 恒流，1.3 mL/min

分流比 8:1

载气 氦气

柱温箱升温程序 35 °C 保持 3 min，以 8 °C/min 升至 280 °C，
保持 3 min 

色谱柱 Agilent HP-5ms UI，30 m × 0.25 mm，0.5 µm 
（部件号 19091S-133UI）

MSD Agilent 5977A 

传输管线 280 °C

MS 离子源 280 °C

MS 四极杆 180 °C

调谐 atune.u

扫描 15 - 600 amu，2.5 scans/s

阈值 0

增益因子 1.0

软件 Agilent MassHunter B.07.01
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自动液体进样 GC/MS 分析

使用 5.0 mL DCM 超声萃取置于 12 mL 棕色样品瓶中的 5 µL 药物

混悬液 5-8 h，然后静置 24 h。将有机层转移至自动进样器样品瓶

的玻璃内插管中用于分析。通过 MMI 进样口在溶剂放空模式下

进样 10 µL 萃取物。使用溶剂放空向导建立用于 DCM 萃取物分

析的起始MMI 参数（表 3）。

化合物鉴定

使用 MSD Chemstation 数据分析 F.01.01、MassHunter 未知物

分析 B.07.00 和 AMDIS 2.72 软件进行化合物表征。所有化合物

的质谱图均采用 NIST 谱库 2.2 进行匹配分析。质谱匹配度大于等

于 80 的化合物被列入分析范围内，且匹配度最高的化合物被用于

研究。

结果与讨论

本实验的重点在于研究高密度聚乙烯 (HDPE) 或聚丙烯 (PP) 包装

材料中添加剂的迁移特性。我们分析了药物混悬液中的 Irganox

1010、Irgafos 168、棕榈酸、硬脂酸、丁羟甲苯 (BHT)、十六烷

和 2,4-二叔丁基苯酚。Irganox 1010、BHT、Irgafos 168 和 2,4-

二叔丁基苯酚是添加到 HDPE 中的抗氧化剂，用于在加工过程中

提供保护，以及在长时间的加热（成形）过程中增加材料的稳定

性 [1]。硬脂酸和棕榈酸能够为 HDPE 或 PP提供所需的机械性能

[2,3]，而十六烷则是印刷油墨生产过程中的一种常用溶剂 [4]。本

实验鉴定出了硬脂酸、棕榈酸和十六烷。由于 Irganox 1010 的分

子量较大，其更适合采用 LC/MS 进行分析。在药物混悬液中未

观察到 BHT、Irgafos 168 和 2,4-二叔丁基苯酚，但是采用相同的

分析步骤，在塑料材料的萃取物中鉴定出了这些添加剂。本实验

还鉴定出了 HDPE 材料 [5] 中的一些其他添加剂。

采用顶空和大体积液体进样技术对液体药物制剂中的增塑剂、香

精、香料、药物化合物及其前体物质进行了 GC/MS 鉴定分析。

表 4 汇总了使用两种 GC/MS 系统鉴定出的所有化合物。药物化

合物、香精和香料是药品的一般原料。由于增塑剂与包装材料的

可浸出物迁移高度相关，本实验对其进行了深入研究。

表 3. ALS GC/MS 分析的仪器参数

GC Agilent 7890A 

进样口 多模式进样口 (MMI)，CO2
冷却

模式 溶剂排空

进样口升温程序 –5 °C 保持 0.7 min，然后以 600 °C/min 升至 325 °C，
保持 5 min

衬管 2 mm 内径超高惰性浅凹坑衬管（部件号 5190-4006）

进样口排空 100 mL/min (5 psi)，0.7 min

载气 氦气

分流出口吹扫流速 60 mL/min（3.15 min 时）

柱温箱升温程序 50 °C 保持 3 min，然后以 6 °C/min 升至 340 °C，
保持 5 min 

色谱柱 Agilent HP-5ms UI, 30m × 250 µm, 0.25 µm 
（部件号 19091S-433UI）

MSD Agilent 5977A 

传输管线 280 °C

MS 离子源 300 °C

MS 四极杆 175 °C

调谐 atune.u

扫描 29 - 700 amu，2.2 scans/s

阈值 150

增益因子 1.0

软件 Agilent MassHunter B.07.00

*初始温度和初始维持时间根据溶剂萃取物不同而不同
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表 4. 采用顶空和 ALS GC/MS 检测到的药物混悬液中的化合物

化合物 GC/MS 一般用途

(R)-(+)-1-苄基丙三醇 HS (S)

1-乙酸甘油酯 ALS 和 HS

O-(2-呋喃甲酰)-O'-(五氟丙酰基)-1,2-苯二酚 ALS

3-甲基-1,2-环戊二酮 HS (S)

1,2-环氧-3-丙基乙酸酯 HS (L)

N,N'-二甲基-N,N'-二(苯甲基)-1,2-乙二胺 ALS

N,N-二甲基-1-十二烷胺 ALS

1-十二醇 ALS 和 HS (L) 增塑剂

1-十二烯 ALS

1-十六醇 HS (L)

1-羟基-2-丁酮 HS (L) 香精

N,N-二甲基-1-十四烷胺 ALS 和 HS 增塑剂

N,N-二甲基-1-十三烷胺 HS (L)

N,N-二甲基-1-十一烷胺 ALS

3-乙酰二氢-3-甲基-2(3H)-呋喃酮 HS (S)

2-(4-氨基苯基)-4,6-二苯基嘧啶 ALS

2,3-丁二酮 HS 香精

2,3-己二酮 HS (L) 香精

2,3-戊二酮 HS 香精或香料

2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇 ALS 增塑剂

3,4-二甲基-2,5-呋喃二酮 HS (S)

3-甲基-2,5-呋喃二酮 ALS

二氢-3-亚甲基-2,5-呋喃二酮 ALS

2-甲基-2-环戊烯基-1-酮 HS (L)

3,4-二甲基-2-环戊烯基-1-酮 HS (L) 香精或香料

3-乙基-2-羟基-2-环戊烯基-1-酮 HS (S) 香料

3-甲基-2-环戊烯基-1-酮 HS (L) 香精或香料

(Z)-2-十二烯 ALS 香料

2-呋喃甲醇 HS 增塑剂

2-呋喃甲醇乙酸酯 HS (L) 香精或香料

四氢-2-呋喃甲醇 HS (S) 增塑剂

2,5-二氢-3,5-二甲基-2-呋喃酮 HS (L) 香精或香料

1-乙酰氧基-2-丙酮 HS (L)

1-羟基-2-丙酮 HS 增塑剂

2-丙烯-1-醇 HS 增塑剂前体

3-(N-苄基-N-甲胺基)-1,2-丙二醇 HS

3-氯丙酸十四烷基酯 ALS

乙酸 HS 单体

乙偶姻 HS (L) 香精或香料

二(2-乙基己基)己二酸 ALS 增塑剂

苄苯异丙胺 ALS

N,N-二甲基-苯甲胺 ALS 和 HS (L) 催化剂

苯甲酸 ALS 增塑剂

苯甲醇 ALS 和 HS 增塑剂前体
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化合物 GC/MS 一般用途

氯化苄 ALS 增塑剂前体

丁内酯 HS 香精或增塑剂溶剂

邻苯二酚 HS 香精或香料前体

十二醛 HS 香料

1-氯-十二烷 ALS

雌二醇 ALS 制药用

甲酸乙烯酯 HS (S) 香精或香料

2,2'-亚甲基双-呋喃 HS (S) 香精或香料

2,3-二氢呋喃 HS (L)

2-甲基-呋喃 HS 香精或香料

糠醛 HS (S) 溶剂

甘油 HS 制药用

1,2-二乙酸甘油酯 HS 香精或香料

十六醛 HS (S)

十六烷 ALS 增塑剂

麦芽酚 HS (S) 香精或香料

N-甲基-N-苄基十四烷胺 ALS 和 HS (L)

壬醛 ALS

壬酸 ALS 香精或香料

辛酸 ALS 香料或增塑剂

(R)-缩水甘油 HS (S)

(S)-缩水甘油 HS (L)

(S)-缩水甘油 ALS 增塑剂

棕榈酸丁酯 HS (S) 增塑剂

2,2'-亚甲基双[6-(1,1-二甲基乙基)-4-乙基苯酚 HS (L) 增塑剂

4-丙氧基苯酚 HS (L)

邻苯二甲酸二(2-丙基戊)酯 ALS 增塑剂

丙醛 HS 增塑剂

硬脂酸 ALS 增塑剂

2-甲基丙基硬脂酸酯 HS (S) 增塑剂

十四醛 HS (L)

四氢糠氯 HS (L)

Z-10-十二烯酸四氢吡喃酯 HS (S)

甲苯 HS (L) 增塑剂

L = 仅液体上清液；S = 仅固体组分；HS = 顶空（两种组分）；ALS = 自动液体进样器
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使用高温顶空分析鉴定出的增塑剂包括糠醇（提供弹性）、1-羟

基2-丙酮（密封剂和涂料）、四氢糠醇（提供弹性）、棕榈酸丁酯

（树脂）、硬脂酸异丁酯（树脂）、2,2'-亚甲基双[6-(1,1-二甲基乙

基)-4-乙基苯酚]（抗氧化剂）、十二醇（涂料）和 N,N-二甲基-1-

十四烷胺（表面活性剂）（图 1、表 5）[6-13]。
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图 1. 药物混悬液中固体 (A) 和液体 (B) 组成的顶空 GC/MS 分析

SIM 分析确证了棕榈酸丁酯和硬脂酸异丁酯的鉴定结果（图 2）。

由于棕榈酸和硬脂酸分别与棕榈酸丁酯和硬脂酸异丁酯具有相似

的离子强度、峰强度和保留时间，棕榈酸和硬脂酸也可能是可浸

出的增塑剂 [14]。
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表 5. 采用顶空 GC/MS 鉴定出的药物混悬液中的化合物

保留时间 固体 保留时间 上清液

(min) (min)

2.17 2-丙烯-1-醇 2.20 2-丙烯-1-醇

2.62 2,3-丁二酮 2.51 2,3-二氢呋喃

2.84 2-甲基-呋喃 2.62 2,3-丁二酮

3.43 乙酸 2.84 2-甲基-呋喃

3.92 1-羟基-2-丙酮 3.45 乙酸

4.62 2,3-戊二酮 3.89 1-羟基-2-丙酮

5.19 (R)-缩水甘油 4.62 2,3-戊二酮

6.80 丙醛 5.06 乙偶姻

7.15 甲酸乙烯酯 5.17 (S)-缩水甘油

8.03 糠醛 6.38 甲苯

8.67 2-呋喃甲醇 6.45 1-羟基-2-丁酮

10.08 丁内酯 6.79 丙醛

12.59 3-甲基-1,2-环戊二酮 6.82 2,3-己二酮

12.75 苯甲醇 7.99 四氢糠氯

12.84 3,4-二甲基-2,5-呋喃二酮 8.65 2-呋喃甲醇

13.79 2,2'-亚甲基双-呋喃 8.93 1-乙酰氧基-2-丙酮

14.37-16.81 1-乙酸甘油酯 9.69 1,2-环氧-3-丙基乙酸酯

14.42 麦芽酚 9.83 2-甲基-2-环戊烯基-1-酮

14.54 3-乙基-2-羟基-2-环戊烯基-1-酮 10.06 丁内酯

16.04 Z-10-十二烯酸四氢吡喃酯 10.60 3,4-二甲基-2-环戊烯基-1-酮

16.12 3,4-二甲基-2-环戊烯基-1-酮 11.20 3-甲基-2-环戊烯基-1-酮

16.20 甘油 11.83 2-呋喃甲醇乙酸酯

16.87 1,2-二乙酸甘油酯 12.01 2,5-二氢-3,5-二甲基-2-呋喃酮

17.54 3-乙酰二氢-3-甲基-2(3H)-呋喃酮 12.76 苯甲醇

19.70 十二醛 12.92 N,N-二甲基-苯甲胺

21.21-24.16 N,N-二甲基-1-十四烷胺 14.51 甘油

22.16 (R)-(+)-1-苄基丙三醇 15.26 1,2-二乙酸甘油酯

22.46 四氢-2-呋喃甲醇 16.24 邻苯二酚

22.86 十六醛 16.82 1-乙酸甘油酯

29.45-31.75 3-(N-苄基-N-甲胺基)-1,2-丙二醇 17.56 4-丙氧基苯酚

30.15 棕榈酸丁酯 19.70 十二醛

32.30 2-甲基丙基硬脂酸酯 20.73 1-十二醇

21.20 N,N-二甲基-1-十三烷胺

22.86 十四醛

23.77 1-十六醇

24.16 N,N-二甲基-1-十四烷胺

29.46 3-(N-苄基-N-甲胺基)-1,2-丙二醇

31.75 N-甲基-N-苄基十四烷胺

33.75 2,2'-亚甲基双[6-(1,1-二甲基乙基)-4-乙基苯酚
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图 2. 对顶空 GC/MS 鉴定出的增塑剂进行 SIM 分析。由药物混悬液的 TIC 图 (A) 可见，SIM 于 30.15 min 处分析出棕榈酸丁酯（图 B），于 32.30 min 处分析出 2-甲

基丙基硬脂酸酯（图 C）。从 NIST MS Search 2.2 获得的棕榈酸丁酯的参考质谱图 (D)、棕榈酸参考质谱图 (E)、2-甲基丙基硬脂酸酯的参考质谱图 (F) 和硬脂酸的

参考质谱图 (G)。(*) 代表用于 SIM 分析的离子，不同的离子颜色与 EIC 图上的颜色相对应。
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香精化合物 2,3-丁二酮是采用全蒸发顶空采样技术于 85 和 100 °C

温度下在药物混悬液中鉴定出的唯一化合物。因此，为了改善分

离和化合物鉴定，药物溶液被分成了固体和液体组分。甘油的色

谱性能较差，其色谱峰宽度为 13 min 到 17 min。

采用 ALS GC/MS 鉴定出的增塑剂包括 2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-

4,7-二醇（粘合剂）、十六烷、己二酸二辛酯 (DEHA)、十六烷酸、

硬脂酸、邻苯二甲酸二(2-丙基戊)酯 (DPPP)、辛酸、1-十二醇和

N,N 二甲基-1-十四癸胺（图 3、表 6）[15-19]。
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图 3. 采用 ALS GC/MS 分析得出的药物混悬液中的可浸出物

表 6. 采用 ALS GC/MS 鉴定出的药物混悬液中的化合物

保留时间 化合物

(min)

7.81 3-甲基-2,5-呋喃二酮

9.58 氯化苄

9.97 二氢-3-亚甲基-2,5-呋喃二酮

10.02 苯甲醇

11.57 1-乙酸甘油酯

11.63 N,N-二甲基-苯甲胺

11.81 壬醛

13.21 苯甲酸

13.43 辛酸

13.94 1-十二烯

14.47 (Z)-2-十二烯

15.67 壬酸

18.87 2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇

19.08 1-十二醇

20.09 O-(2-呋喃甲酰)-O'-(五氟丙酰基)-1,2-苯二酚

保留时间 化合物

(min)

20.23, 24.27 1-氯-十二烷

20.88 N,N-二甲基-1-十一烷胺

21.30 N,N-二甲基-1-十二烷胺

24.95 N,N-二甲基-1-十四烷胺

29.18 n-棕榈酸

31.07 苄苯异丙胺

31.64 N,N'-二甲基-N,N'-二(苯甲基)-1,2-乙二胺

31.93 3-氯丙酸十四烷基酯

32.32 硬脂酸

34.67 N-甲基-N-苄基十四烷胺

35.57 二(2-乙基己基)己二酸

37.43 邻苯二甲酸二(2-丙基戊)酯

38.89 雌二醇

39.60 十六烷

51.46 2-(4-氨基苯基)-4,6-二苯基嘧啶
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SIM 分析确证了 DEHA 和 DPPP 的鉴定结果（图 4）。DPPP 具有

与 DEHP 相似的 MS 碎片。但从离子强度来看，SIM 分析采集到

的离子 113和 279的强度与 DPPP的参考质谱图非常匹配。因

此，使用高分辨率质谱分析以进一步区分 DPPP和 DEHP是非常

有必要的。

图 4. 对使用 ALS GC/MS 在药物混悬液中鉴定出的增塑剂进行 SIM 分析的结果。在 35.57 min 处收集到了 DEHA 的 SIM 数据 (B)，在 37.43 min 处收集到了 DPPP
的 SIM 数据 (C)。从 NIST MS Search 2.2 获得的 DEHA 参考质谱图 (D) 和 DPPP 参考质谱图 (E)。(*) 代表用于 SIM 分析的离子，不同的离子颜色与 EIC 图上的

颜色相对应

(2- )  (DEHA)

29

43

57

70
112

83

87
101

147

129

169
157 183 199

212
223 259

241
272

284
313 327 341

D

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380
0

50

100

 (m/z)

O
O

O

O

(2- )  (DPPP)

29
43

57

6550

71

76
11384

93 122132

167

180
279

149

E

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
0

50

100

 (m/z)

O
O

O

O

33.6 34.0 34.4 34.8 35.2 35.6 36.0 36.4 36.8 37.2 37.6 38.0 38.4 38.8 39.2 39.6
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
×106

A

TIC

 (min)
35.51 35.53 35.55 35.57 35.59 35.61

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
×104

B

35.57 min  
SIM 

C

37.43 min  
SIM 

129
112
147
241

 (min)

 (min)

37.35 37.37 37.39 37.41 37.43 37.45 37.47 37.49 37.51
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0
×104

149

113

167
279



结论

互补的顶空进样和大体积液体进样技术拓宽了液体药物制剂中可

浸出增塑剂的鉴定范围。使用顶空 GC/MS鉴定出了脂肪酸类增

塑剂，而通过 ALS GC/MS分析则能够表征萃取物中的邻苯二甲

酸酯增塑剂。因此，采用高温顶空和液体进样技术双管齐下的方

法能够帮助我们获得有关可浸出物和可萃取物的大量有用信息。

这些方法可应用于分析采用各个风险级别包装材料的液体药物

产品。
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图 5. 用于 SIM 离子强度比较的 DPPP 和 DEHP 的参考质谱图
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